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Наименование сырьевых 
компонентов* 

Стоимость, руб. 

Вода техническая  ГОСТ 23732-79 (1993) - 

Мел высокодисперсный ГОСТ 12085-88 
М-3 или микрокальцит дисперсностью 50 
мкм. и менее 

156,00 

Диоксид титана рутильной формы ГОСТ 
9808-84 

412,50 

Дисперсия бутадиен-стироловая (БС-65А 
и аналогичные) 

87,50 

Эфир целлюлозы (МГЭЦ, МГПЦ) 
Mecelloce FMC 8821 

144,50 

Консервант технический (Mergal K9N, 
Hyderol D15) 

21,80 

Пеногаситель (BYK 034) 11,00 

Диспергатор Additol XW 330 18,15 

Бутилдигликольацетат (БДГА) 2,80 

Итого 854,25 

 
 ВНИМАНИЕ! Масса замеса 130 кг. 
  
 
* торговые марки компонентов носят рекомендуемый характер. Возможна замена на 
сырьевые компоненты других производителей. 
 
 


